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Friher Wechsel
lohnt selten

Bodenbearbeitung Abgenutzte Grubberschare brauchen mehr Zugkraft, so die
weit verbreitete Meinung. Was Verschleil3 konkret kostet und wann ein Wechsel
bereits vor vollstandiger Abnutzung lohnt, haben wir gemeinsam mit Horsch ermittelt.

iele Landwirte und Schlepperfah-
Vrer berichten davon, dass sich der

Grubber gef hlt deutlich schwerer
ziehen | t, je mehr die Scharspitzen
verschlei en. Doch wie stark wirkt sich
der Verschlei zustand wirklich aus? Wir
hatten geho , diese Frage mit einer um-
fangreichen Literaturrecherche zumindest
ansatzweise beantworten zu k nnen. Er-
staunlicherweise fanden wir aber keinen
einzigen Hinweis. Scheinbar hat Forschung
und Wissenscha dieses ema bislang

wenig bewegt. F r uns Grund genug, der
Frage einmal nachzugehen und konkrete
Fakten zu liefern.

Erste Messreihe in 2010

Horsch hatte soforteino enesOhr f runse-
re Idee. Inder N he von Schwandorf fanden
wir eine geeignete ebene FI che mit homo-
genen Bodenverh Itnissen (Sand bis lehmiger
Sand). Als Vorfrucht war Silomais auf 75 cm
Reihenabstand angebaut. Die Stoppeln wur-
den vor unseren Messungen gemulcht.

Wir habenunsf rdie 80-mm-Standard-
spitze indrei Verschlei zust nden entschie-
den: Neu, halb verschlissen und vollst ndig
abgenutzt. Mit allen drei Ausf hrungen
sind wir je zwei Fahrgeschwindigkeiten bei
20 und 30 cm Bearbeitungstiefe gefahren.
Umm glichstviele R ckschl sse zu erzie-
len und die Rande ekte zu minimieren,
haben wir die Schar  gel in allen Varianten
weggelassen.

Nur in bestimmten F llen lohnt der Wechsel
von Scharspitzen vor der Verschlei grenze.
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4 'ndieser Gra ksieht man deutlich die uner-
schiedlichen Schnittwinkel zwischen neuer
Spitze (gr n), halb abgenutzter Spitze (blau)

-

und voll abgenutzter Spitze (rot).

winkel gegen ber den neuen Scharen nur
geringf gig ver ndert (siehe Abbildung
links). Allerdings sind die Ecken bereits
etwas runder, so dass sie etwas weniger

£ Widerstand im Boden bilden. Und wir
B mussten den Tiger AS nur geringf gig
AT _ B o tiefer einstellen, um die gleiche e ektive

==l [ runseren Vergleich haben wir neue, é Arbe'_tStlefe zu errewh?n' )
C halb abgenutzte und voll abgenutzte 80-mm- 4 s BEI den VO" VEI’SCh|I556nen SChaI’en |St
M@l scharspitzen verwendet. 2 der Schnittwinkel bereits erheblich gr er,
8 die Schare stehen also steiler. Dass hier
mehr Kra notwendig ist, erscheint daher
= Tiger AS als Werkzeugtr ger Messwerte zu erhalten, m ssen die Schare  logisch. Dazu kommt, dass bei gleicher
F rdie Messungen haben wir einen neuen  nat rlich gleich tief arbeiten. Um wirklich  Arbeitstiefe gegen ber den neuen und halb
(p) Tiger 4 AS mit 23,5 cm Strichabstand ein-  sicher zu sein, haben wir trotzdem vorund  abgenutzten Scharspitzen eingr  erer Teil
7] gesetzt. Davor wurde ein John Deere 8320  w hrend jeder Messfahrt die Arbeitstiefe  des Scharstiels mit Leitblech im Boden
>< RT-Raupenschlepper gespannt, um keine  kontrolliert. arbeitet - denn man muss den Grubber ja
< Messwertverf Ischungen durch Schlupf- . tiefer einstellen, um die gleiche Arbeits-
@ schwankungen zu riskieren. Bis zu 30 Prozent mehr Zugkraft  qualit t zu erzielen. Der Scharstiel steht
o Die Unterlenkertraverse des Tiger wur-  Die Ergebnisse im ersten Durchlauf mit  nahezu senkrecht, und addiert daher noch

de mit Dehnungsmessstreifen zur Zug-und 20 cm Arbeitstiefe haben selbst uns ber-  etwas Zugkra dazu.

\NJ| St tzkra messung best ckt. Die Messfre-  rascht. Bei 6 km/h brauchte der Tiger 4 Die Werte bei 20 cm Arbeitstiefe und 8
sl (JUeNZ betrug 300 Hz, womit wir bei 6 bzw. ~ AS mit neuen Spitzen im Mittel 62 kN km/h Fahrgeschwindigkeit zeigen ann -
© 8 km/h je laufenden Meter 180 bzw. 135  Zugkra . Mit voll verschlissenen Scharen  hernd die gleichen Verh Itnisse. Auch hier

Messwerte erhielten.

Die Arbeitstiefe wird beim Tiger AS
mit Steckclips an den Aushubzylindern
eingestellt. Die H he der Schlepperunter-
lenker muss dann entsprechend nachjus-
tiert werden. Bereits im Vorfeld haben die
Konstrukteure in CAD ausgerechnet, mit
welchen Clips wir bei den verschiedenen
Verschlei zust nden eine einheitliche
Arbeitstiefe erreichen. Denn um genaue

waren es 75 kN, also rund 21 Prozent mehr.
Die geringste Zugkra haben jedoch die
halb verschlissenen Schare ben tigt - hier
haben wir 59 kN gemessen. Das sind 28
Prozent weniger als bei voll verschlissenen
Scharen. Wie kann es also sein, dass die
halb verschlissenen Schare weniger Zug-
kra ben tigen als die ganz neuen?

Die Erkl rung ist einfach: Bei den halb
verschlissenen Scharen hat sich der Schnitt-

brauchten die halb verschlissenen Schare
mit 70 kN die geringste Zugkra , gefolgt
von den neuen Scharen mit 76 kN. Die
vollst ndig abgenutzten Schare haben wir
mit 91 kN gemessen, das sind 30 bzw. 20
Prozent mehr Zugkra .

Geringere Differenz bei 30 cm

Bei der Auswertung der Messwerte f r
die 30 cm tiefen Varianten zeigten sich
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Um Messwertverf Ischungen durch Schlupf zu
reduzieren, haben wir einen Raupenschlepper als
Zugmaschine verwendet.

hnliche Tendenzen. Aufgrund
eines Messfehlers konnten wir
hier leider nicht die Werte f r
die halb abgenutzten Scharspit-
zen hinzuziehen.

Die voll verschlissenen
Scharspitzen lagen bei 109 (6
km/h) und 123 kN (8 km/h),
die neuen Schare bei 95 und 115
kN - hier stimmt das Verh It-
nis wieder. Damit brauchten die
neuen Scharspitzen 15 bzw. 7
Prozent weniger Zugkra . Der
Unterschied zur 20-cm-Variante

Ben tigte Zugkraft (in kN)

bei 20 cm Arbeitstiefe

Die Unterlenkertraverse des Tiger 4 AS war mit
Dehnungsmessstreifen best ckt, um Zug- und

Technik | 5

% Eases

St tzkr fte aufzuzeichnen.

mit bis zu 30 Prozent Di erenz
ist o ensichtlich. Unsere Er-
Kkl rung: Je tiefer man arbeitet,
desto weniger Ein uss hat die
Scharspitze auf den Gesamt-
zugkra bedarf. Der Ein uss
des Scharstiels mit Leitblech
hingegen nimmt zu.

Verbrauchskalkulation

Letzten Endes z hlt f r jeden
Praktiker vor allem, wie sich der
h here Zugkra bedarf auf den
Geldbeutel auswirkt. 30 Pro-
zent mehr Zugkra

bedeuten ja nicht 30
Prozent mehr Diesel-
verbrauch, da der Ei-

UM+ o Meye Scharspite: genbedarf des Schlep-
W 1 Halb verschilssene Sharspitce pers herausgerechnet
W Verschibsseme Scharspie werden muss.

T Dawir den Kra -
A sto verbrauch nicht
- in Echtzeit ermittelt
- haben, k nnen wir
C nur eine beispiel-
. 1 ha e Kalkulation mit
T Erfahrungswerten
I~ | | machen. Daf r hal-

T 3y Wy ten wir uns an die

Quelle: Horsch; eigene Messungen M gewonnenen Mess-

werte aus der ersten
Messreihe bei 20 cm

Ben tigte Zugkraft (in kN)

bei 30 cm Arbeitstiefe

Arbeitstiefe. F r die
im Mittel gemessene
Zugkra von 65 kN
kann ein Kra stof-

LW Reue Scharsphzs . .
120} = Werschilssene Scharspite feinsatz von 0,71je
kN und Einsatzstun-
1 de zu Grunde gelegt

B werden.

- Damit ergibt sich
- bei den voll abge-
nutzten Scharspitzen
A+ ein kalkulatorischer
iz T 1 | Mehrverbrauch von
= - b e b 9,1 I/h gegen ber
Quelle: Horsch; eigene Messungen M neuen Scharspltzen

bzw. 11,2 1/h gegen -

ber halb verschlissenen Spitzen.
Bei einer FI chenleistung von
2,4 ha/h errechnen sich daraus
auf den Hektar Mehrverbr uche
von 3,8 I bzw. 4,7 |. Die Frage ist:
Lohnt sich bereits ein Wechsel,
bevor die Scharspitzen voll ab-
genutzt sind?

Wann wechseln?

Eine neue Scharspitze kostet
etwa 10 Euro. Beim Horsch
Tiger 4 AS m ssen davon 17
gewechselt werden - macht 170
Euro Teilekosten. F r die Ar-
beit rechnen wir nochmal 15
Euro dazu (R stzeit plus ent-
fallene Arbeitszeit). Bei einer
Verbrauchseinsparung von 3,8
I/ha (5,32 /ha) und einem Die-
selpreis von 1,40 /l amortisie-
ren sich die neuen Spitzen f r
unser 4-m-Ger t also nach 35
haEinsatz che. Auf stark abra-
siven B den sind Grubberspit-
zen nach dieser Fl chenleistung
bereits f llig zum Wechsel. Und:
Die 35 ha entsprechen der FI -
chenleistung eines Arbeitstages.
Hier lohnt es sich daher nicht,
die Spitzen vor der Verschlei -
grenze zu wechseln.

Auf normal bis schwach abra-
siven B denm ssen die Spitzen
an einem 4-m-Ger t nach etwa
300 ha ausgetauscht werden.
Grubberspitzen verschlei en
anfangs nahezu gleichm g,
und erst beigr  erem Schnitt-
winkel etwas schneller. Nach
150 ha w ren die Spitzen in
unserem Beispiel also halb ab-
genutzt - und w rden sich dabei
wie unsere Messungen gezeigt
haben sogar leichter ziehen las-
sen. Der h here Zugkra bedarf
w rde wohl erst kurz vor voller
Abnutzung, also etwa auf den
letzten 50 ha, au reten. Bei







